Предмет испытания - поводочная леска от именитых производителей. 
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Для испытаний взял леску которой пользовался весь год. Интересно было посмотреть реальный диаметр и разрывную нагрузку.
использовал микрометр и безмен.  И так, результаты ведете в таблице. Данные очень интересные и каждый сделает свои выводы, что для него важно.
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Меня удивил каждый производитель по-своему))).
И так по порядку
Preston,Reflo - был очень доволен тем как держала рыбу и тому есть объективное объяснение теперь))). Ну так завысеть диаметр ОООО, ну как-то не очень прилично. Порадовала прочность и что она соответствует заявленной. 
[bookmark: _GoBack]Maver,SLR - Молодцы, диаметр соответствует заявленному, но как то разрывная немного напрягла. Слишком маленькая разница между 0,08 и 0,1. Будем наблюдать дальше)))
TEAM SALMO - Очень очень удивился качеством. Диаметр и разрывная соответствуют заявленному. Для Салмо большой респект.)))  качественный продукт и везде доступен. 

Жалко не нашёл Овнер у себя. Закуплюсь и тогда проверю тоже.

 Выводы дальше делайте сами, что кому важно
Удачи на водоёмах.

image1.png




image2.png
strength,
Name do |Real, do|difference| "8 K& | goy 1o
nposocrs
Preston,Reflo | 0,08 0,095 0,015 0,812 0,8
S oog| oe [ o 15 | oss
TEAM SALMO
o0ss| 0087 | o002 | o0& 06
MicRON
e ———————————————————
Preston,Reflo 0,1 0,126 0,026 1,205 1,35
S 01| o1 o 051 07
TEAM SALMO
0056 0055 | 0,001
MICRON





